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GADS-1 

Matériau de référence certifié isotopique du gadolinium naturel 

GADS-1 est un matériau de référence certifié (MRC) isotopique du gadolinium naturel. Une unité 

de GADS-1 consiste en une aliquote d'environ 1 mL de solution de gadolinium à 1000 mg kg-1 

dans du HNO3 à 2 %. Ce matériau est destiné à l'étalonnage des instruments et à l'évaluation 

des méthodes d'analyse pour la détermination des rapports isotopiques du gadolinium. 

Des valeurs certifiées pour la masse atomique, la masse molaire, les abondances isotopiques 

et les rapports de quantité isotopique de gadolinium ont été établies pour ce MRC. Elles sont 

données dans le tableau ci-dessous. Les valeurs certifiées sont basées sur les résultats des 

données générées au Conseil national de recherches Canada (CNRC). L'incertitude élargie 

associée à la valeur certifiée a été calculée selon le guide JCGM [1] et les protocoles [2], et 

correspond à un niveau de confiance d’environ 95 % (k = 2). 

Tableau 1 : Valeurs quantitatives certifiées et incertitudes élargies (k = 2) 

de la masse atomique, de la masse molaire, des abondances isotopiques, 

et des rapports isotopiques du gadolinium pour GADS-1 

Quantité Valeur 
Incertitude 

étendue 
Unité 

Masse atomique du gadolinium, Ar(Gd) 157,2502 0,0012 1 

 

 

Masse molaire, M(Gd) 157,2502 0,0012 g/mol 

Abondance isotopique, x(152Gd) 0,002 036 0,000 008 mol/mol 

Abondance isotopique, x(154Gd) 0,021 844 0,000 060 mol/mol 

Abondance isotopique, x(155Gd) 0,148 173 0,000 280 mol/mol 

Abondance isotopique, x(156Gd) 0,204 848 0,000 240 mol/mol 

Abondance isotopique, x(157Gd) 0,156 564 0,000 120 mol/mol 

Abondance isotopique, x(158Gd) 0,248 276 0,000 130 mol/mol 

Abondance isotopique, x(160Gd) 0,218 259 0,000 260 mol/mol 

Rapport isotopique, n(152Gd)/n(158Gd) 0,008 20 0,000 04 mol/mol 

Rapport isotopique, n(154Gd)/n(158Gd) 0,087 98 0,000 24 mol/mol 

Rapport isotopique, n(155Gd)/n(158Gd) 0,596 81 0,001 26 mol/mol 

Rapport isotopique, n(156Gd)/n(158Gd) 0,825 08 0,001 14 mol/mol 

Rapport isotopique, n(157Gd)/n(158Gd) 0,630 60 0,000 44 mol/mol 

Rapport isotopique, n(160Gd)/n(158Gd) 0,879 10 0,001 20 mol/mol 
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La composition isotopique du gadolinium a été déterminée par ICPMS multi-collecteur en utilisant 

la méthode de régression [3, 4] avec le MRC isotopique HALF-1 du hafnium naturel du CNRC 

comme calibrateur [5, 6]. 

Les masses atomiques des isotopes du gadolinium proviennent de l'Évaluation de la masse 

atomique 2016 [7]. La masse molaire, M(Gd), et le poids atomique du gadolinium, Ar(Gd), sont 

liés par la formule M(Gd) = Ar(Gd)Mu, où Mu est la constante de masse molaire, Mu = 1 g/mol 

avec une incertitude négligeable. Par convention, la masse atomique est une quantité sans 

dimension avec l'unité 1. 

Valeurs certifiées 

Les valeurs certifiées sont celles que le CNRC considère comme les plus fiables en ce qui a trait 

à l’exactitude. Pour les établir, toutes les sources connues ou présumées d’erreur systématique 

et on les a incluses dans les incertitudes élargies rapportées. Les valeurs certifiées sont la 

meilleure estimation de la valeur réelle et de l'incertitude. 

Utilisation prévue 

Ce matériau de référence certifié est destiné à l'étalonnage des instruments et à l'évaluation des 

méthodes d'analyse pour la détermination des rapports isotopiques du gadolinium. 

Entreposage 

Il est recommandé de conserver le matériel à température ambiante et d'ouvrir l'ampoule 

immédiatement avant l'utilisation, dans une zone propre, en prenant des précautions contre la 

contamination. 

Préparation du matériau 

Le matériau de référence a été préparé à partir d'une solution standard commerciale de 

gadolinium de 10 g L-1 dans du HNO3 à 5 %. Le matériau a été dilué 10 fois dans du HNO3 à 2 %, 

mis en bouteille et scellé à la flamme dans des ampoules en verre ambré nettoyées contenant 

des aliquotes d'environ 1 mL à une fraction massique de gadolinium de 1000 mg kg-1. 

Stabilité 

Les instabilités potentielles dues au stockage à long terme et au transport ont été prises en 

compte, et ces effets ont été jugés négligeables sur la composition isotopique du matériau. Le 

matériau est considéré comme stable par rapport aux valeurs certifiées pendant dix ans. 

Homogénéité 

Le matériau est considéré comme homogène en ce qui concerne la composition isotopique du 

gadolinium.  

Incertitude 

L'estimation de l'incertitude combinée globale comprend les incertitudes de la caractérisation du 

lot qui incluent les normes primaires, le modèle d'étalonnage et la répétabilité des mesures. 



CNRC GADS-1   3/5 

 

 

Traçabilité métrologique 

Les résultats de la composition isotopique présentés dans ce certificat sont traçables au SI par le 

biais du MRC isotopique HALF-1 du hafnium naturel du CNRC [5,6]. En tant que tel, le GADS-1 

sert de matériel de référence approprié pour les programmes d'assurance qualité des laboratoires, 

comme indiqué dans la norme ISO/IEC 17025. 

Système de gestion de la qualité (ISO 17034, ISO/IEC 17025)  

Ce matériel a été produit conformément au Système de gestion de la qualité de Métrologie du 

CNRC, qui est conforme aux exigences des normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Le Système 

de gestion de la qualité de Métrologie qui appuie les aptitudes en matière de mesures et 

d’étalonnages du CNRC, tel qu’il est indiqué dans la base de données des comparaisons clés 

du Bureau international des poids et mesures (BIPM) (http://kcdb.bipm.org/default_fr.asp), a été 

examiné et approuvé sous l’autorité du Système interaméricain de métrologie (SIM) et s’est 

avéré conforme aux attentes de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité 

international des poids et mesures (CIPM). L’approbation SIM est disponible sur demande. 

Mises à jour 

Pour les mises à jour, veuillez consulter le site doi.org/10.4224/crm.2021.gads-1. 
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Approuvée par :       

 Zoltan Mester, Ph.D. 
 Chef d’équipe, Métrologie chimique - Inorganique 
 Métrologie CNRC 
 
 

Ce certificat n’est valide que si le matériau correspondant a été obtenu directement du 

CNRC ou d’un revendeur autorisé. 
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